
Non Metallic Materials Testing 

Composite Materials Testing

【FRP関連試験】
 引張試験 ASTM D3039 / D3039M  
 有孔引張試験 ASTM D5766 / D5766M  
 圧縮試験 ASTM D6641 / D6641M 
 層間せん断試験 ASTM D2344 / D2344M 
 曲げ試験 ASTM D6272
 Curved Beam 試験 ASTM D6415
 Bearing試験 ASTM D5961/D5961M

【CMC関連試験】
 引張試験ASTM C1275, ASTM C1359
 せん断試験 ASTM C1292, ASTM C1425
 クリープ試験 ASTM C1337
 曲げ試験 ASTM C1341
 圧縮試験 ASTM C1358
 層間引張試験 ASTM C1468
 疲労試験 ASTM C1360, ASTM C1361

本社 〒692-0057 島根県安来市恵乃島町114-15  
TEL (0854)22-2619 FAX (0854)23-0869

URL http://www.kiguchitech.co.jp/index.html

試験片作成 パネルトリミング、タブ接着、ノッチ加工、研削加工

強度特性試験 対応可能な試験規格の一例


